
Die Fasern werden zu Ballen gepresst

Das Kabel wird in Stapel geschnitten

Das Kabel wird gekräuselt

Das Kabel wird getrocknet

Eine Avivage wird aufgebracht

Das Kabel wird gebleicht (optional)

Das Kabel wird mittels  
Gegenstromwäsche gereinigt

Die Fasern werden zu Ballen gepresst

Die Fasern werden geöffnet

Die Fasern werden getrocknet

Eine Avivage wird aufgebracht

Die Fasern werden mit H2O2 behandelt

Ein Faservlies wird  
gebildet und mittels  

Gegenstromwäsche gereinigt

Das Kabel wird in Stapel geschnitten

Die Fäden werden gesammelt und bilden ein Kabel – ein Band paralleler Filamente

Die Spinnlösung wird durch winzige Löcher in Spinndüsen hindurchgepresst und gelangt in  
ein Spinnbad (bestehend aus einer wässrigen NMMO-Lösung), wo sich Fäden formen

Die Spinnlösung wird filtriert

Sobald der Wassergehalt unter einen bestimmten Wert gesunken ist,  
löst sich die Cellulose und bildet eine Spinnlösung

In einem Rührkessel wird unter Vakuum und bei erhöhter  
Temperatur ein Teil des Wassers entfernt

Zellstoff (aus Holz) wird zerkleinert und mit NMMO  
(N-Methylmorpholin-N-Oxid) und Wasser vermischt

TENCEL® UND LENZING LYOCELL® PRODUKTIONSPROZESS

TENCEL® Lenzing Lyocell®


